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ABSTRACT

This article presents a methodology used to
assess the physical conditions of the llha do
Maruim’s primary care clinic, located in Olinda-
PE. The research was divided into three stages:
characterization, diagnosis, and prognosis.
Inspections, interviews with the clinic’s
employees, and photographic records were
made, resulting in the creation of Damage Maps
and Damage ldentification Forms (DIFs). The
analyses focused on critical environments,
providing data that supports maintenance
recommendations and highlights the
importance of Damage Maps as tools for
maintaning local health centers. The analysis
focused on critical environments, identifying
pathological manifestations such as cracks in
the masonry, infiltrations, moisture stains, flaws
and detachments in ceramic coatings, as well
as degradation in the paint and finish.
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RESUMO

Este artigo apresenta a metodologia adotada
para avaliar as condi¢des fisicas da Unidade
Basica de Saude (UBS) da llha do Maruim,
localizada em Olinda-PE. A pesquisa dividiu-se
em trés etapas: caracterizagdo do bem,
diagnostico e prognéstico. Foram realizadas
inspegoes, entrevistas com os funcionarios da
UBS e registros fotograficos, resultando na
elaboragdo de Mapas de Danos e Fichas de
Identificagdo de Danos (FIDs) e sua
importancia. As andlises focaram em
ambientes criticos fornecendo dados que
subsidiaram recomendag¢des de manutencgao,
foram identificadas manifestagcbées patologicas
como fissuras em alvenarias, infiltragdes,
manchas de umidade, falhas e descolamentos
em revestimentos cerémicos, além de
degradagbes em pinturas resultado de falta de
manutencao preventiva e corretiva.

Palavras-chave: Fichas de Identificagdo de
Danos (FIDs). Manifestagdes patoldgicas.
Mapa de Danos. Patologia das construgdes e
Unidades Basicas de Saude (UBS).
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1 INTRODUGAO

As etapas que envolvem o desenvolvimento do estudo das patologias, segundo
Teixeira (2024), incluem a caracterizag&o do bem, o diagndstico e as condutas. Essas
etapas foram adaptadas com base nas diretrizes do Ministério da Saude (Brasil,
2006), que visam garantir uma estrutura fisica adequada para a implementagao de
praticas de atencao primaria focadas no acolhimento, na prevengao e na promogao
da saude. Além disso, busca-se normatizar o planejamento fisico de acordo com a
RDC n° 50/2002 da ANVISA (Brasil,2002), que regula o planejamento dos
estabelecimentos assistenciais de saude.

A conservacao das edificacdes publicas, especialmente das Unidades Basicas
de Saude (UBS), é essencial para assegurar o funcionamento continuo e seguro dos
servigos prestados a populagdo. Dentre as avaliagbes técnicas utilizadas para
diagnosticar o estado fisico dessas edificacdes, destacam-se os Mapas de Danos e
as Fichas de Identificagdo de Danos (FIDs). Enquanto os Mapas de Danos oferecem
uma visédo espacial e grafica da distribuigcdo das patologias nos ambientes através do
registro fotografico, as FIDs desempenham um papel ainda mais aprofundado,
permitindo o registro sistematico, técnico e descritivo das manifestacdes patolégicas
presentes em cada local analisado.

As FIDs se consolidam como ferramentas metodologicas fundamentais no
campo da engenharia diagndstica por organizarem informagdes relevantes como tipo
de dano, possiveis causas, agentes de degradacao e condutas recomendadas para
mitigacdo. Tais dados n&o apenas favorecem a compreensdo das patologias
construtivas, como também subsidiam decisdes técnicas, priorizacao de intervengdes
e elaboragao de planos de manutencgao corretiva e preventiva.

De acordo com Teixeira (2024), Tinoco (2009) e Costa (2024), foi possivel criar
um Mapa dos Danos a partir das fotos feitas no local. Esse Mapa de Danos mostra as
manifestagbes patoldgicas e as corregbes necessarias, com base nas medidas
coletadas durante o levantamento.

A avaliacdo do desempenho fisico de edificagcbes tem se desenvolvido com
base no uso de instrumentos que assegurem maior precisao técnica e sistematizacao
das informacdes. Nesse contexto, os Mapas de Danos representam representacoes
graficas que indicam a localizagao e a extensdo das anomalias construtivas (Barthel,

Lins; Pestana, 2009). Além de evidenciar a distribuicdo dos danos, é fundamental
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dispor de uma ferramenta que possibilte uma analise aprofundada dessas
manifestacodes.

As Fichas de Identificacdo de Danos (FIDs), embora ndo regulamentadas por
normas brasileiras especificas, vém sendo aplicadas com base nas diretrizes
propostas por Tinoco (2009), que destaca a importancia desta metodologia para o
diagnodstico técnico em edificagdes. As FIDs contemplam dados como Mapa de
Danos, suas causas provaveis, agentes deteriorantes, gravidade e extensido, bem
como as condutas recomendadas para a correcao.

Esse instrumento favorece uma abordagem padronizada da avaliagéo,
permitindo comparagdes entre diferentes ambientes ou edificagcbes, além de fornecer
subsidios técnicos para a elaboragdo de laudos, relatérios técnicos e projetos de
recuperacao. Segundo Teixeira (2024), a utilizagcao de ferramentas diagndsticas como
as FIDs se insere dentro de um modelo de avaliagao dividido em trés etapas:
caracterizagao do bem, que visa garantir decisbes mais assertivas e baseadas em

evidéncias.

2 ESTUDO DE CASO

Foi avaliado o estado de conservagao da UBS localizada na Rua Cha Grande,
126 - Santa Tereza, Olinda - PE, 53010-050, com area construida de 340,71 m?,
realizando do Mapa de Danos e Fichas de Identificagdo de Danos (FIDs) conforme a

Figura 2.

Figura 1- Foto tirada pelo Google Earth da Unidade Basica de saude da llha do Maruim.

LEGENDA

@ UBS llha do Maruim

| |
] Limites do terreno

Fonte: foto adaptado do Google Earth.
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Apd6s a analise no local as areas que apresentaram maior quantidade de
manifestacdes patoldgicas no interior foram: Consultério odontolégico, Recepcao,
Sala de vacina, Consultério 1, ambientes esséncias para o atendimento ao publico e
as Fachadas, frontal e lateral devido a exposi¢cdo diaria as intemperes. Esses
ambientes foram escolhidos para a elaboracdo do mapa de danos e das Fichas de

Verificagao (FIDs).

3 RESULTADO E DISCUSAO

A andlise técnica a seguir foi feita através das Fichas de Identificagdo de Danos
(FIDs) e dos Mapas de Danos criados para os locais mencionados. Para cada cémodo
da unidade de saude, foi feita uma representacdo das manifestagdes patoldgicas do
instante do registro fotografico, usando o software AutoCAD. Nessa representagao,
foram destacados os materiais predominantes do substrato, os danos observados,
suas possiveis causas, 0s agentes que contribuem para a deterioragdo, além das

origens construtivas ou funcionais. Informagdes essas presentes nas Figuras2a 7.

Figura 2: FIDs da UBS da Ilha do Maruim do ambiente Consultério odontologico
FID 11125 FIDS DA UBS ILHAD O MARUIM- CONSULTORIO DENTISTA  sutor: Artur P. Dutra
LOCALIZAG A0 DO OBJETO| MAPADE DANOS FOTO DO AMBIENTE

0Bs: a
LEGENDA

1 - Mancha o umedacs
2 - Fasuras
I B - Mofo/Bolor

MATERIAIS: Alvenana de tijolo com revestimento de CAUSAS: Provivel auséneia de selante; cermicas
arjamassa e acabamernto em pintura & cerdmica danificadas

DAMOS: Fizsuras praxim as & janela. AGENTE: Agua e fisicoqquimicos

ORIGENS: Movim entagéo térmica & vedagdo deficiente | COMDUTA Yerificago de vedagao; troca de caramicas;
rem aver a mazsa actilica descolada, aplicar novam ente
a mas=3a acrilica e Pintura PYC.

Fonte: Autores (2025)

As manifestagbes patologicas identificadas no ambiente foram: fissuras
préximas a janela, auséncia de selante e ceramicas danificadas. A recomendacéo é
verificar a vedagao da janela, substituigdo das ceramicas danificadas e aplicagao do
rejunte, remover a massa acrilica descolada, reaplicar a massa acrilica e realizar a

pintura com tinta PVC.
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Figura 3: FIDs da UBS da llha do Maruim do ambiente Recepcéao

FID 12125 FIDS DALUBS ILHA DO MARLIM- RECEF’Q»&O Autar; Arur P Dwtra
LOCALIZAGAD DO OBJETD MAPADE DANOZ FOTO DO AMBIEN TE
| e——— ! "
ey At R aes (SE S S B w ' X
A3 1 : 5 |
g Eon. oA 1
LEGEMNDA,
0Bs: - Manchas de umidade l
M 4 - Deslocamenta do revestimento cardmico e = —
B & - MofoBolor T'__'_ | | ;L \l

MATERIAIS: Alvenaria de tijolo corm revestimento de
argamassa e acabarmento em pintura e cerdmica

CAUSAS Infitragdo do solo ou coberta e Auséncia de
estrutura de apoio adeguada

DAMOS: Acumulo de sujidades |, mofo |, bolor e Fissuras
em alvenaria devido 3 escada

AGEMNTE Agua, Mecanicos

ORIGENS: Concepgfo ou execucda

COMDUTA: Retirar 0 antigo revestimento ande estiver
com cerdmica com som cavo e o revestimento de tinta
corn fungo ou manchado executar o reboco, argamassa
para paredes com cerdmica, reaplicar o revestimento de
tinta e avaliagio estrutural e projeto de reforgo para
escada.

Science, Society and Emerging Technologies

Fonte: Autores (2025)

As causas das Manifestagbes Patoldgicas incluem infiltragdo do solo ou

reforco na escada.

cobertura, falta de estrutura de apoio adequada, resultando em danos como acumulo
de sujeira, mofo, bolor e fissuras na alvenaria, especialmente devido a escada na outra
extremidade do ambiente. A conduta recomendada envolve remover revestimentos
de ceréamica e tinta contaminada, realizar reboco e aplicagdo de argamassa e selador,

aléem de massa corrida, lixamento e pintura, além de avaliar a estrutura e projetar

Figura 4: FIDs da UBS da llha do Maruim do ambiente Sala de vacina

FID13125

FIDS DAUBS ILHA DO MARLUIN SALA MWACINA

Autor; Artur F. Dutra

LOCALIZAGAD DO OBIETD WMARADE DANOS

= ]
aun &
LEGEMNDA

B 1 - Manchas de umidade

W 4 - Deslocamento do
revestimento ceramecs

0BsS:

FOTO DO AMBIENTE

1l

1"‘

MATERIAIS: Falha no rejunte e deslocamento do
revestimanta cerimico

CALISAS: Aplicacdo inadequada, auséncia de
amassamento

DAMOS: Falha no rejunte do revestimento e
deslocamento do revestimento cerdmico.

ASEMTES: Mecinicos e fisico-guimicas

ORIGENS: Concepgdo ou execucio

COMNDUTAS: Lirnpeza cam tira rejunte & alcoal, novo
rejunte cimenticio tipo 2, substituigdo de pegas com som
cavo e argamassaACH com técnica correta.

Fonte: Autores (2025)
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As manifestagbes patoldgicas identificadas foram falhas no revestimento
ceramico devido: a falha no rejunte e deslocamento das pegas durante a aplicagao e
auséncia de emassamento. As origens dessas manifestacdes patolégicas podem
estar na concepgao ou execucdo da obra. As acdes recomendadas incluem limpeza
com tira rejunte e alcool, aplicagcdo de novo rejunte cimenticio tipo 2, substituicdo de

pecas com som cavo e uso de argamassa ACIl com técnica adequada.

Figura 5: FIDs da UBS da llha do Maruim do ambiente Consultério 1

FID 14125 FIDS DAUBS ILHA DO MARUIM —CONSULTORION Autar: Artur P Dutra
LocALIZACAD DO OBIETO MARA DE DANO S FOTO DO AMBIENTE

e .
Pos.

8 - MR

MATERIAIS: Alvenaria de tijplo com revestimento de CAUSAS Infitragdo de dgua
argarassa e acabamento e pintura e cerdmica
DAMO Falha no rejunte do revestimento e deslocamento | AGENTES: Agua, mal assentamento da cerdmica
do revestimento cerdmico.
DORIGEMS: Concepcdo ou execugio COMDUTAS: Heaplicagio das juntas. Caso o

rev estime nto cerdmico apresente som cavo deve
removertodo o revestimento, limpar os residuos de
argamassa do substrata e assentar um novo
revestime nto utilizando argamassa colante para parede
& CAS0 NECessano piso.

Fonte: Autores (2025)

As manifestagdes patoldgicas incluiram infiltragdo de agua" devido a uma falha
no rejunte e deslocamento do revestimento ceramico A origem dos danos pode estar
na concepgao ou execugao da obra. A solugéo recomendada inclui reaplicar as juntas,
e se o revestimento estiver com som cavo, remover toda a ceramica, limpar os
residuos de argamassa do substrato e instalar um novo revestimento usando

argamassa colante adequada, tanto para parede quanto para piso, se necessario.
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Figura 6: FIDs da UBS da llha do Maruim da Fachada frontal

FID 15FC25 FIDS DALBS ILHA DO MARLUIN FACHADA NORTE Autor: Artur P Dutra
LOCALIZACAQ DO OBJETO| MAPADE DANOS FOTO DOAMBIEMTE

0BS: ‘

LEGENDA,
2 - Fissuras

MATERLAIS: Alvenaria com revestimento em pintura. CALSAS: Forgasde deformacgéo.

DANDS: Fissuras, AGEMTES: Retragio.

ORIGENS: Concepgdo ou execugio. CONDUTAS: Consolidar asfissuras abaixo da janela
removendo afissura verificando se ha a presenga de
verga e recolocara cerdmica.

Fonte: Autores (2025)

Foram localizadas na fachada fissuras na alvenaria com revestimento em
pintura, causadas por forcas de deformagao, devido a agentes como retragcdo, que
podem ter origem na concepgao ou execugdao da obra. Para solucionar essa
manifestacdo patoldgica, recomenda-se consolidar as fissuras abaixo da janela,
remover as fissuras existentes, verificar a presenga de verga e recolocar a ceramica,

a fim de corrigir os danos causados.

Figura 7: FIDs da UBS da llha do Maruim da Fachada lateral

FID 16FC25 FIDE DAUBS ILHA DD MARUIN FACHADA LATERAL Autar: Artur P. Dutra
LOCALIZACAD DO OBJETO| MAPA DE DANOS FOTO DO AMBIENTE
e -.
- . iy | __,__,—_-:‘ 1 #
U (e ® =} e ]
oBs: LEGENDA
B 7 - Instalacho imegular do ar-condicionado
= § . Mofo/Bolor
MATERIAIS: Ak enaria de tijolo com revestimento de CAUSA Fluxo desnecessario de agua e deslocamento

argamassa e acabamento em pintura

DANDS: Manchas de umidade e descolamento da AGENTES: Agua e internperes
rev estimenta de tinta

ORIGENS: Uso e manutengdo COMDUTAS: Reslizar limpeza da superficie, enxaguar &
realizar nova pintura na alvenaria, em butir os drenos das
evaporadoras na alvenaria com caimento a 45°, devidamente
izolado afim que a ddua mais fia =a da evapaoradora néo

um edeca o revestim ento interno ou externo .

Fonte: Autores (2025)
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Foram identificadas as manifestagdes patoldgicas, a causa das pode ter sido o
fluxo excessivo de agua e deslocamento, que resultam em danos como manchas de
umidade e descolamento da tinta. Os agentes provaveis responsaveis por esses
danos pode ser agua e as condigdes do tempo, originados pelo uso e manutencgéo da
edificacdo. Para solucionar, recomenda-se realizar a limpeza da superficie, enxaguar
e refazer a pintura, além de embutir os drenos das evaporadoras na alvenaria com um
caimento de 45° e isolamento adequado, de modo a evitar que a agua fria da

evaporadora umedeca o revestimento interno ou externo.

4 CONSIDERAGOES FINAIS

A aplicagéo das Fichas de Identificacdo de Danos (FIDs) na Unidade Basica de
Saude avaliadas neste estudo demonstrou sua relevancia como ferramenta
indispensavel para o diagnédstico técnico das manifestagcdes patoldgicas. A
sistematizacdo das informagdes obtidas por meio das FIDs ndo apenas facilita a
analise e a compreensao dos problemas construtivos, como também proporciona um
suporte qualificado para a proposicao de intervengdes corretivas.

Quando associadas aos Mapas de Danos, que oferecem uma leitura visual da
distribuicdo das patologias, as FIDs complementam a analise ao registrar aspectos
técnicos detalhados de cada dano identificado. Essa combinacdo de instrumentos
representa um avang¢o metodolégico na gestdo da manutengao predial, especialmente
em contextos publicos onde os recursos sao limitados e a priorizagado das acgodes é
imprescindivel.

Portanto, recomenda-se a adogéo rotineira das FIDs como parte integrante das
praticas de vistoria, diagnostico e planejamento de manutencdo das edificacbes
publicas de saude, contribuindo para a longevidade, seguranga e funcionalidade dos
espacos assistenciais.

ApOs as inspecoes realizadas na UBS da ilha do Maruim, foi constado que as
principais manifestacdes patoldgicas identificadas na unidade consistiram em fissuras
na alvenaria, infiltragbes, manchas de umidade, falhas e deslocamentos nos
revestimentos ceramicos, além de danos nas pinturas e acabamentos. Tais
manifestacdes patologias foram atribuidas a falhas na vedagao, aplicacédo inadequada
de materiais, auséncia de manutencao preventiva e exposi¢ao as intempéries. Os
agentes etioldgicos mais frequentes incluiram a agdo da agua, movimentos térmicos,

esforgcos mecanicos e fatores construtivos, refletindo deficiéncias tanto no projeto
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quanto na execugado das obras, bem como o uso intensivo e prolongado dos
ambientes sem intervengdes corretivas oportunas.

A metodologia adotada pode ser replicada em outras UBS da rede publica,
permitindo a elaboragdo de um banco de dados técnico das manifestacbes
patolégicas em equipamentos de saude, facilitando o planejamento e priorizagao das

intervencdes
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